TECHNISCHES DATENBLATT

PET TX
POLYETHYLENTEREPHTHALAT MODIFIZIERT

Materialbeschreibung

PET TX ist ein fur Gleitanwendungen optimiertes PET. Es enthalt einen Festschmierstoff und ist pradestiniert fur
selbstschmierende Gleitlager unter erhohten Druck- und Geschwindigkeitsbedingungen.

Konformitaten

RoHS, REACH

Physikalische Eigenschaften Prufmethode Wert Einheit
Dichte DIN EN ISO 1183-1 144 g/cm3
Feuchtigkeitsaufnahme DIN EN ISO 62 0.23 %
Gleitreibung O

Verschleissfestigkeit O

Mechanische Eigenschaften Prufmethode Wert Einheit
Streckspannung DIN EN ISO 527 76 MPa
Reissdehnung DIN EN ISO 527 S %
Elastizitatsmodul DIN EN ISO 527 3300 MPa
Kerbschlagzahigkeit DIN EN ISO 527 2.5 kd/m2
Kugeldruckharte DIN EN ISO 2039-1 160 MPa
Thermische Eigenschaften Prifmethode Wert Einheit
Warmeleitfahigkeit DIN 52612-2 0.29 W/(m*K)
Warmeausdehungskoeffizient DIN 53752 65 10-6°K-1
Einsatztemperatur kurz 160 °C
Einsatztemperatur lang -20 bis 115 °C
Warmeformbestandigkeit DINENISO75/A 75 °C
Brennverhalten UL 94,3 mm HB

Elektrische Eigenschaften Prifmethode Wert Einheit
Spezifischer Widerstand IEC 60093 1014 Q*cm
Oberflachenwiderstand IEC 60093 10™3 Q*cm
Durchschlagfestigkeit IEC 80243 21 kV/mm
Kriechstromfestigkeit (CTI) IEC 60112 600 CTl

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind
die Probekorper im trockenen Zustand gepruft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Aspruch auf Vollstandigkeit
und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer standigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien kdnnen daraus nicht
abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Krafte, Strahlen und
Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.
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